
 

 

 

 



 

Abbildung 1: 3D Visualisierung der Porenbewegung in reinem Epoxid harz während des Aushärtevorgangs. Grüne 

Pore hat einen Durchmesser von ca. 1.7 mm. Voxelgröße: (58.7)³ µm  
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